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ABSTRAK 

Latar Belakang: Pencabutan gigi merupakan prosedur perawatan invasif yang merangsang proses 

penyembuhan luka yang terdiri dari fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodelling. Dalam 

berbagai fase penyembuhan, kolagen berperan mempercepat penyembuhan luka dengan cara 

menghentikan perdarahan, mencegah inflamasi yang berkepanjangan, mendukung angiogenesis, 

pembentukan jaringan granulasi, dan kontraksi luka. Kolagen umumnya diekstraksi dari kulit atau 

tulang sapi atau babi, namun kontroversi agama dan risiko penularan penyakit memicu pencarian 

sumber kolagen alternatif, yaitu ikan. Pemanfaatan kolagen yang diekstraksi dari produk limbah ikan 

membantu menambah nilai ekonomi dan mengurangi masalah lingkungan. Kolagen ikan bersifat 

biokompatibel dan memiliki komposisi asam amino yang setara dengan kolagen sapi atau babi. 

Kesimpulan: Kolagen ikan berpotensi sebagai bahan terapi tambahan untuk mempercepat 

penyembuhan luka pasca pencabutan gigi karena bersifat biokompatibel, tidak berisiko menularkan 

penyakit, dan mengandung asam amino yang berperan dalam mendukung proliferasi makrofag, 

fibroblas, dan epitel, sintesis kolagen, angiogenesis, dan kontraksi luka. 

Kata kunci : Kolagen ikan, pencabutan gigi, penyembuhan luka, soket gigi 

ABSTRACT 

Background : Tooth extraction is an invasive treatment procedure that stimulates the wound healing 

process, consisting of the hemostasis, inflammation, proliferation, and remodelling phases. In the 

wound healing phases, collagen plays a role in accelerating wound healing by stopping bleeding, 

preventing prolonged inflammation, promoting angiogenesis, the formation of granulation tissue, and 

wound contraction. Generally, collagen is extracted from the skin or bone of bovine or porcine, but 

religious controversies and the risk of disease transmission have triggered the search for alternative 

sources of collagen, namely fish. Extracting collagen from fish waste products helps to increase 

economic value and reduce environmental problems. Fish collagen is biocompatible and have similar 

amino acid composition to bovine and porcine collagen. Conclusion : Fish collagen has the potential 

to be an additional therapeutic material to accelerate after tooth extraction healing because that 

collagen is biocompatible, low risk of disease transmission, and contains amino acids that play role in 

promoting the proliferation of macrophage, fibroblast, and epithelial cells, collagen sintesis, 

angiogenesis, and wound contraction. 

Keywords : Fish collagen, tooth extraction, tooth socket, wound healing
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PENDAHULUAN 

Kolagen merupakan protein yang 

terdapat dalam matriks ekstraseluler jaringan 

ikat tubuh, seperti kulit, ligamen, otot, tulang, 

kartilago, pembuluh darah, dan dentin gigi yang 

jumlahnya mencapai 25-30% dari total protein 

dalam tubuh.1,2 Matriks ekstraseluler 

merupakan komponen non-seluler dari suatu 

jaringan yang terdiri dari kolagen, elastin, 

fibronektin, proteoglikan, dan laminin yang 

mendukung adhesi, migrasi, proliferasi, dan 

metabolisme sel sehingga berperan dalam 

mendukung perbaikan jaringan saat luka.3,4 

Sebagai salah satu bahan yang biokompatibel 

dengan sifat imunogenitas rendah, kolagen 

dimanfaatkan sebagai terapi tambahan dalam 

penyembuhan luka.3 Penyembuhan luka 

merupakan respon tubuh yang relatif cepat, 

efektif, terjadi secara berurutan, dan kompleks 

yang bertujuan untuk mengembalikan struktur 

dan fungsi suatu jaringan yang mengalami 

cedera.4,5 

Pencabutan gigi merupakan salah satu 

prosedur perawatan invasif yang menyebabkan 

perdarahan dan terbentuknya luka. Luka pasca 

pencabutan gigi akan memicu fase biologis 

penyembuhan luka yang terdiri dari fase 

koagulasi dan hemostasis, inflamasi, 

proliferasi, dan remodelling yang bertujuan 

untuk mengembalikan tulang dan mukosa 

alveolar seperti sebelumnya.6 Pasca pencabutan 

gigi, kolagen berperan dalam mendukung 

agregasi platelet pada area soket setelah darah 

mengisi area soket segera pasca luka agar 

terbentuk bekuan darah untuk menghentikan 

perdarahan. Kolagen juga berperan dalam 

pembentukan jaringan baru dan tulang alveolar 

di area soket dengan mendukung proliferasi 

fibroblas dan sintesis faktor pertumbuhan yang 

berperan dalam pembentukan pembuluh darah 

baru atau angiogenesis dan reepitelisasi, serta 

berperan dalam meningkatkan kekuatan tarik 

luka agar soket tertutup sempurna.4,7 

Pentingnya peranan kolagen dalam 

penyembuhan luka menjadi pertimbangan 

untuk memanfaatkan kolagen dalam 

kedokteran gigi sebagai terapi tambahan untuk 

mempercepat penyembuhan soket pasca 

pencabutan gigi. 

Kolagen umumnya diperoleh dari hasil 

ekstraksi kulit dan tulang hewan ternak, seperti 

sapi dan babi, namun pemanfaatan produk dari 

hewan ternak tersebut masih menjadi 

kontroversi yang berkaitan dengan kepercayaan 

agama tertentu seperti Islam dan Hindu. 

Kolagen yang berasal dari hewan ternak ini 

juga berisiko menjadi agen penularan penyakit 

sapi gila dan penyakit tangan, kaki, dan mulut 

atau yang dikenal sebagai flu singapura, serta 

sekitar 2,4% pengguna produk kolagen sapi 

atau babi menunjukkan reaksi 

hipersensitivitas.8,9 Akibat permasalahan 

tersebut, maka pemanfaatan kolagen yang 

berasal dari produk limbah ikan mulai 

dikembangkan untuk mencari sumber kolagen 

alternatif.10 Pertimbangan pemanfaatan produk 

limbah ikan sebagai sumber kolagen berkaitan 

dengan produksi ikan yang secara global 

mencapai 175 ton pada tahun 2017 dan 

diperkirakan pada tahun 2026 akan mencapai 

194 ton. Dari jumlah produksi tersebut, sekitar 

75-85% merupakan produk limbah karena 

umumnya hanya daging ikan yang dikonsumsi 

masyarakat, sedangkan kulit, kepala, sirip, 

tulang, ekor, sisik, dan jeroannya merupakan 

produk limbah.9,11 Produk limbah ikan 

mengandung protein berkualitas yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber kolagen, 

pemanfaatan ini juga bertujuan untuk 

menambah nilai ekonomi dan mengurangi 

limbah yang dapat mengganggu kebersihan 

lingkungan.11 

 Produk limbah ikan merupakan sumber 

kolagen yang potensial karena bersifat 

biokompatibel dengan ketersediaan sumber 

daya yang mudah diperoleh, ramah lingkungan, 

prosedur ekstraksi sederhana, tidak risiko 

menjadi agen penularan penyakit, mudah 

diabsorpsi, dan memiliki komposisi asam 

amino yang setara dengan kolagen sapi atau 

babi, serta tidak berkaitan dengan larangan 

kepercayaan agama tertentu .12,13 Potensi 

kolagen yang berasal dari produk limbah ikan 

sebagai terapi tambahan yang biokompatibel 

untuk mempercepat penyembuhan luka 

mendorong penulisan artikel ulasan ini. Artikel 

ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

mengenai potensi dari pengaplikasian kolagen 

ikan terhadap penyembuhan soket pasca 

pencabutan gigi. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. KOLAGEN IKAN 

Kolagen merupakan makromolekul dari 

jaringan ikat berupa protein yang tersebar di 

dalam matriks ekstraseluler jaringan kulit, 

ligamen, otot, tulang, dan kartilago.14,15 

Kolagen dapat diekstraksi dari berbagai 

sumber, namun umumnya berasal dari kulit, 

otot, dan tulang sapi atau babi.15 Keterbatasan 

agama mengenai pemanfaatan produk sapi atau 

babi dan risiko penularan penyakit sapi gila dan 

flu singapura menjadi pertimbangan untuk 

memanfaatkan produk limbah ikan, seperti 

kulit, tulang, atau kantong renang sebagai 

sumber alternatif kolagen.3,8  Kolagen hasil 

ekstraksi dari produk limbah ikan memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan kolagen 

yang berasal dari kulit atau otot sapi atau babi 

antara lain sumber daya mudah diperoleh, 

ramah lingkungan, prosedur ekstraksi 

sederhana, larut air, tidak berisiko menularkan 

penyakit, biokompatibel, sekitar 1,5 kali lebih 

mudah diabsorpsi dalam aliran darah karena 

ukuran partikel yang kecil dan berat molekul 

yang ringan, dan komposisi asam amino yang 

setara dengan kolagen sapi atau babi, namun 

ketahanan mekanis dan suhu denaturasi 

kolagen ikan cukup rendah yaitu berkisar antara 

25-30oC. Hal ini menyebabkan pemanfaatan 

kolagen ikan dalam dunia medis masih 

terbatas.12,13 

Reaksi imun tubuh terhadap komposisi 

kimia dan struktur kolagen ikan lebih rendah 

dibandingkan kolagen sapi atau babi, namun 

penyebabnya masih belum diketahui secara 

pasti.16 Dari seekor ikan, hanya sekitar 25% 

yang dikonsumsi, sedangkan sisanya dianggap 

sebagai limbah, oleh karena itu pengolahan 

produk limbah ikan menjadi kolagen berperan 

dalam menjaga kelestarian lingkungan dan 

menambah nilai ekonomi dari suatu produk 

limbah.12  

Berdasarkan struktur, fungsi, dan sifat 

molekulernya, kolagen dikelompokkan 

menjadi 28-29 tipe. Kolagen tipe I memiliki 

struktur heliks rangkap tiga dan menjadi tipe 

kolagen yang paling banyak ditemukan pada 

jaringan hewan mamalia dan ikan. Pada ikan, 

kolagen tipe ini umumnya ditemukan pada 

jaringan kulit, sisik, tulang, dan sirip.17 Kolagen 

umumnya mengandung sekitar 20 jenis asam 

amino dengan glisin, prolin, hidroksiprolin, dan 

alanin sebagai asam amino khas dari kolagen 

tipe I. Pada kolagen ikan, kadar asam amino 

glisin mencapai lebih dari 30% dari total asam 

amino, sedangkan kadar prolin, dan 

hidroksiprolin mencapai 40-48% dari total 

asam amino.8 Kadar asam imino yang terdiri 

dari hidroksiprolin, hidroksilisin, prolin, dan 

hidroksiprolin pada kolagen sapi atau babi lebih 

tinggi menyebabkan suhu denaturasi pada 

kolagen ikan lebih rendah dibandingkan 

kolagen sapi atau babi.17  

 

2. METODE EKSTRAKSI KOLAGEN 

IKAN  

Pengolahan produk limbah ikan 

menjadi kolagen membutuhkan beberapa 

tahapan, seperti tahap persiapan, ekstraksi, 

dan pembaruan.18 Tahap persiapan 

bertujuan untuk mengurangi kontaminasi 

pada bahan baku kolagen dengan mencuci 

dan membersihkan bahan baku kolagen, 

serta memperkecil ukuran bahan baku. 

Pada tahap ini, zat non-kolagen seperti 

lemak, protein, dan pigmen pada bahan 

baku dihilangkan dengan menggunakan 

larutan asam atau basa agar dapat 

menghasilkan kolagen murni yang 

berkualitas.17 Larutan yang biasa digunakan 

pada tahap ini yaitu natrium hidroksida, 

kalsium hidroksida, hidrogen peroksida, 

dan alkohol butil. Natrium hidroksida 

dengan konsentrasi 0,05 – 0,1 M dan 

hidrogen peroksida 3% merupakan bahan 

yang paling umum digunakan.  Asam 

etilendiamintetraasetat (EDTA) dan asam 

klorida juga sering digunakan dalam tahap 

ini untuk mendemineralisasi tulang atau 

sisik ikan sebelum diekstraksi.17,18 

 Prosedur ekstraksi kolagen dibagi 

menjadi dua, yaitu ekstraksi dengan larutan 

asam dan ekstraksi secara enzimatik.1 

Metode ekstraksi yang digunakan akan 

berpengaruh pada jumlah dan sifat kolagen 

yang dihasilkan.17 Pada prosedur ekstraksi 

dengan larutan asam, interaksi antara 

larutan seperti asam klorida, asam asetat, 

asam sitrat, dan asam laktat dengan kolagen 

akan memecah ikatan silang yang terdapat 



                     Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM)  
                       Vol. 6  No.2 , Desember 2024  eISSN 2746-1769 

 

256 
 

pada struktur heliks rangkap tiga kolagen 

dan melarutkannya dalam larutan asam 

sehingga terjadi depolimerisasi protein.10,18 

Asam asetat dengan konsentrasi antara 0,2 

– 1,0 M dapat digunakan untuk ekstraksi 

kolagen ikan, namun umumnya 

menggunakan konsentrasi 0,5 M. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi molaritas suatu 

bahan akan memicu degradasi peptida yang 

menyebabkan menurunnya kemurnian 

kolagen yang dihasilkan.18 Prosedur 

ekstraksi dengan menggunakan larutan 

asam dianggap lebih efisien, sedangkan 

prosedur dengan enzim menghasilkan 

kolagen dengan tingkat kemurnian yang 

lebih tinggi karena proses hidrolisis antara 

enzim dan kolagen lebih terkontrol, namun 

harga enzim masih relatif mahal.10 Prosedur 

ekstraksi dengan menambahkan enzim 

pepsin atau papain memungkinkan 

terjadinya pembelahan telopeptida pada 

struktur heliks rangkap tiga kolagen untuk 

menghilangkan sisa-sisa protein pada 

matriks sehingga jumlah kolagen yang 

dihasilkan lebih banyak.10,18 Setelah 

prosedur ekstraksi selesai dilakukan, 

natrium klorida digunakan untuk 

mengendapkan kolagen, selanjutnya 

endapan disentrifugasi dilarutkan dalam 

larutan asam asetat, dilakukan dialisis, dan 

dikeringkan dengan alat pengeringan 

beku.12 

 

3. PENYEMBUHAN SOKET PASCA 

PENCABUTAN GIGI 

Respon penyembuhan luka pasca 

pencabutan gigi terjadi relatif cepat, efektif, dan 

kompleks yang bertujuan untuk 

mengembalikan fungsi dan keutuhan struktur 

jaringan periodontal. Respon ini terdiri dari fase 

koagulasi dan hemostasis, inflamasi, 

proliferasi, dan remodelling (Gambar 1).19 

Pasca prosedur pencabutan gigi dilakukan, 

darah akan mengisi area soket sehingga 

terbentuk bekuan darah yang terdiri dari sel 

darah merah, sel darah putih, dan platelet dalam 

jaringan fibrin. Terbentuknya bekuan darah 

pada soket gigi membantu menghentikan 

perdarahan pasca cabut gigi dan sebagai 

matriks ekstraseluler sementara untuk migrasi 

sel-sel inflamasi.6,19 Sekitar 24-72 jam pasca 

pencabutan gigi, neutrofil dan makrofag 

sebagai respon terhadap interleukin-1 (IL-1), 

platelet-derived growth factor (PDGF), dan 

transforming growth factor-beta (TGF-β) akan 

memfagositosis debris dan jaringan nekrotik 

pada soket yang berlangsung selama 3-5 hari 

pasca pencabutan.6,20 Pada fase ini, makrofag 

selain melakukan fagositosis, juga mensintesis 

TGF-β, TGF-α, fibroblast growth factor (FGF), 

serta epidermal growth factor (EGF) yang akan 

mengaktifkan fibroblas dan osteoblas.6 Sekitar 

1-2 minggu pasca pencabutan gigi, jaringan 

epitel di sekitar soket akan tumbuh di atas 

permukaan matriks ekstraseluler sementara, 

sedangkan angiogenesis mulai terjadi di area 

ligamen periodontal, kemudian menembus 

matriks sementara untuk mendukung 

fibroplasia dan pembentukan tulang woven 

oleh trabekula osteoid yang diawali dengan 

resorpsi puncak tulang alveolar dan tepi korteks 

oleh osteoklas.6,19 Pada minggu ke-3, jaringan 

granulasi akan mengisi area soket disertai 

reepitelisasi pada permukaan soket.19 Pada 

tahap akhir penyembuhan yaitu terjadi 

remodelling tulang dan jaringan lunak luka. 

Pada fase ini, tulang woven akan digantikan 

oleh sumsum tulang dan tulang lamelar yang 

dimulai dari bagian 1/3 apikal pada minggu ke-

4 hingga mencapai 1/3 koronal pada minggu 

ke-12 sehingga menghasilkan soket yang terisi 

penuh dengan tulang korteks.6 Tepi-tepi 

jaringan lunak soket akan berkontraksi untuk 

mengurangi diameter soket hingga tertutup 

sempurna.20  

 

Gambar 1. Skema fase penyembuhan soket 

gigi yang terdiri dari fase (1) koagulasi dan 
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hemostasis, (2) inflamasi, (3) proliferasi, dan 

(4) remodelling. 

 

4. POTENSI KOLAGEN IKAN 

TERHADAP PENYEMBUHAN 

SOKET GIGI 

 Penyembuhan soket pasca pencabutan 

gigi terdiri dari fase hemostasis dan koagulasi, 

inflamasi, proliferasi, dan remodelling yang 

dipengaruhi oleh berbagai sitokin dan faktor 

pertumbuhan. Pemanfaatan kolagen ikan 

sebagai terapi tambahan untuk mempercepat 

penyembuhan luka pasca pencabutan gigi dapat 

dilakukan karena peranan kolagen dalam setiap 

fase penyembuhan luka, selain itu kolagen ikan 

juga mengandung bahan aktif yang bersifat 

anti-inflamasi, antioksidan, dan anti-

mikroba.4,12 Kolagen berperan dalam 

mendukung terbentuknya bekuan darah 

sehingga mencegah terjadinya kehilangan 

darah lebih lanjut. Kolagen juga berperan 

sebagai kemoatraktan bagi neutrofil dan 

makrofag untuk memulai fase inflamasi dengan 

tujuan untuk membersihkan area luka dari 

mikroba dan jaringan nekrotik sehingga 

mencegah infeksi.4 Pada fase ini, selain 

mengaktifkan sel imun, kolagen juga memicu 

migrasi fibroblas, epitel dan endotel yang 

berperan dalam fase proliferasi.7 Dalam hal ini, 

kolagen membantu transisi fase inflamasi-

proliferasi yang menjadi fase penting dalam 

penyembuhan luka karena inflamasi yang 

berkepanjangan menyebabkan terhambatnya 

fase-fase penyembuhan luka normal dan 

memicu terbentuknya luka kronis.21 

 Pada fase proliferasi, sinyal angiogenik 

dikirimkan oleh kolagen untuk mendukung 

angiogenesis yang diperlukan untuk 

mengirimkan nutrisi dan oksigen selama proses 

penyembuhan soket berlangsung. Kolagen juga 

mendukung proliferasi fibroblas dan migrasi 

keratinosit untuk reepitelisasi luka.4 Pada fase 

remodelling, kolagen menambah kekuatan tarik 

luka untuk penutupan soket gigi melalui 

pergantian antara kolagen tipe III dengan tipe 

I.7 Kolagen ikan juga mengandung bahan aktif 

berupa asam amino seperti glutamin, arginin, 

dan glisin yang mempercepat penyembuhan 

luka. Glutamin berperan sebagai prekursor 

antioksidan yang menjaga kestabilan membran 

sel dan mendukung transportasi asam amino, 

selain itu pada fase inflamasi glutamin ini 

membantu mengatur apoptosis dan fungsi 

fagositosis sel imun. Glutamin juga 

menyediakan sumber energi untuk mendukung 

proliferasi makrofag, fibroblas, limfosit, dan 

epitel yang berperan dalam penyembuhan luka. 

Arginin mengatur pelepasan sel imun, sekresi 

hormon, dan faktor pertumbuhan yang 

mendukung penyembuhan luka, serta berperan 

sebagai prekursor nitrat oksida dan prolin yang 

diperlukan dalam proses inflamasi, pengedapan 

kolagen, angiogenesis, dan kontraksi luka.22 

Asam amino glisin bekerja sama dengan faktor 

pertumbuhan untuk mendukung proliferasi sel 

endotel sehingga meningkatkan angiogenesis 

yang diperlukan untuk menyediakan oksigen 

dan nutrisi bagi sel-sel yang berperan dalam 

penyembuhan luka.23 

 Penelitian mengenai pengaplikasian 

kolagen ikan sebagai terapi tambahan untuk 

mempercepat penyembuhan luka pasca 

pencabutan gigi telah dilakukan, namun masih 

terbatas dan dirangkum dalam tabel 1. Studi 

hasi penelitian Fredy dkk.24 menunjukkan 

bahwa pemberian gel gelatin (hidrolisat 

kolagen) yang berasal dari kulit Pangasius 

djambal pada soket gigi insisivus mandibula 

kiri selama 3 dan 7 hari pasca pencabutan gigi 

tikus Wistar dapat meningkatkan jumlah 

kolagen secara signifikan dibandingkan 

kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa asam amino glutamin yang terdapat di 

dalam hidrolisat kolagen Pangasius djambal 

berperan dalam meningkatkan laju proliferasi 

fibroblas sehingga mendukung sintesis kolagen 

pada area soket pasca pencabutan gigi.24 

Penelitian Fredy dkk.23 juga menunjukkan 

bahwa pengaplikasian gelatin Pangasius 

djambal dengan konsentrasi 100% pada soket 

gigi tikus Wistar selama 3, 5, dan 7 hari 

meningkatkan jumlah makrofag, fibroblas, 

epitel, angiogenesis, dan kolagen secara 

signifikan dibandingkan kelompok kontrol 

negatif. Berdasarkan hasil studi ini diketahui 

bahwa pengaplikasian kolagen ikan pada soket 

gigi tikus Wistar pasca pencabutan gigi akan 

meningkatkan jumlah makrofag, fibroblas, 

epitel, angiogenesis, dan kolagen untuk 

mempercepat penyembuhan luka. Peningkatan 

jumlah sel-sel tersebut berkaitan dengan 

peranan glutamin dan arginin yang masing-

masing berperan dalam mendukung proliferasi 

fibroblas, epitel, endotel, dan menstimulasi 

sintesis kolagen. Selain kedua asam amino 

tersebut, glisin bersam dengan VEGF akan 
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meningkatkan proliferasi endotel sehingga 

mempercepat angiogenesis pada area soket.23 

Sejalan dengan kedua studi sebelumnya, studi 

Varellia dkk.25 juga menunjukkan bahwa 

gelatin Pangasius djambal dapat meningkatkan 

ekspresi PDGF, vascular endothelial growth 

factor (VEGF), FGF-2, dan EGF secara 

signifikan pada hari ke-3, 5, dan 7 

dibandingkan dengan kelompok kontrol 

negatif. Peningkatan ekspresi faktor 

pertumbuhan tersebut berkaitan dengan 

peranan asam amino, seperti arginin yang 

berikatan reseptor PDGF sehingga 

meningkatkan ekspresi PDGF yang 

mendukung proliferasi dan diferensiasi 

fibroblas. Peranan glisin dalam mendukung 

angiogenesis mungkin berkaitan dengan 

adanya peningkatan ekspresi VEGF dalam 

studi ini, selain itu peningkatan faktor 

pertumbuhan lainnya seperti FGF-2 dan EGF 

berkaitan dengan kandungan arginin dan 

glutamin. Arginin berperan sebagai anti-

inflamasi dan mendukung proliferasi fibroblas, 

sedangkan glutamin berperan dalam 

mendukung sintesis kolagen, kontraksi luka, 

dan epitelisasi yang bertujuan untuk 

mempercepat penyembuhan luka.25 Studi hasil 

penelitian Chiquita dkk.26 menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan yang signifikan dari 

ekspresi molekul bone morphogenetic protein-

4 (BMP-4) dan FGF-2 pasca pengaplikasian 

kolagen sisik gurami (Osphronemus goramy) 

pada soket gigi insisivus mandibula kiri selama 

7 dan 14 hari pasca pencabutan gigi tikus 

Wistar dibandingkan kelompok kontrol negatif. 

Berdasarkan penelitian tersebut, peningkatan 

ekspresi BMP-4 yang berfungsi untuk 

merangsang diferensiasi osteoblas dan FGF-2 

yang mendukung angiogenesis menunjukkan 

bahwa kolagen ikan dapat mempercepat 

penyembuhan luka pasca pencabutan gigi 

dengan mendukung pembentukan tulang dan 

angiogenesis.26 

 

Tabel 1. Studi mengenai potensi kolagen ikan terhadap penyembuhan soket pasca 

pencabutan gigi 

No. Referensi Sediaan Metode Hasil 

1.  Fredy dkk (2019) 

Histopathological 

characteristics of 

dental socket 

healing on 

collagen density 

following use of 

pangas catfish 

(Pangasius 

djambal) 

gelatin24 

Gel gelatin 

(hidrolisat 

kolagen) 

Studi eksperimental 

laboratorium in vivo 

menggunakan 28 ekor tikus 

Wistar yang dibagi menjadi  

kelompok yang diberi gel 

gelatin Pangasius djambal 

dengan konsentrasi 100% 

pada soket gigi insisivus 

mandibula kiri dan kelompok 

kontrol negatif tanpa 

perlakuan. Setiap kelompok 

akan dieutanasia pada hari 

ke-3 dan ke-7 untuk 

dilakukan analisis densitas 

kolagen menggunakan 

pewarnaan hematoksilin 

eosin, selanjutnya dilakukan 

analisis data. 

Berdasarkan 

pemeriksaan 

histopatologi hari ke-3 

dan ke-7, terdapat 

peningkatan jumlah 

nilai rata-rata kolagen 

secara signifikan pada 

kelompok yang diberi 

gel gelatin Pangasius 

djambal dibandingkan 

kelompok kontrol 

negatif. 

2.  Fredy dkk (2021) 

Potential effect of 

djambal catfish 

(Pangasius 

djambal) gelatin 

as biomaterial 

product on 

healing socket 

after tooth 

Gelatin 

(hidrolisat 

kolagen) 

Studi eksperimental 

laboratorium in vivo dengan 

desain randomized post test 

only control group. Pada 

penelitian ini, tikus Wistar 

dibagi menjadi  kelompok 

yang diberi  gelatin 

Pangasius djambal dengan 

konsentrasi 100% pada soket 

Berdasarkan 

pemeriksaan 

histopatologi hari ke-3, 

dan ke-5 terdapat 

peningkatan jumlah sel 

makrofag secara 

signifikan pada 

kelompok perlakuan 

yang diberikan gelatin 
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No. Referensi Sediaan Metode Hasil 

extraction in 

rats23 

gigi insisivus mandibula kiri 

dan kelompok kontrol negatif 

tanpa perlakuan. Setiap 

kelompok akan dieutanasia 

pada hari ke-3, ke-5, dan ke-

7 untuk dilakukan analisis 

kuantitas sel makrofag, 

fibroblas, epitel, kolagen, dan 

angiogenesis menggunakan 

pewarnaan hematoksilin 

eosin, selanjutnya dilakukan 

analisis data. 

Pangasius djambal 

dibandingkan 

kelompok kontrol 

negatif. Pada hari ke-3, 

ke-5, dan ke-7 jumlah 

fibroblas, epitel, 

kolagen, dan 

angiogenesis juga 

mengalami 

peningkatan secara 

signifikan 

dibandingkan 

kelompok kontrol 

negatif. 

3.  Varellia dkk 

(2023) 

Stimulation of 

dental socket 

healing by 

Pangasius 

djambal gelatin: 

evaluation of 

growth factor 

expression25 

Gelatin 

(hidrolisat 

kolagen) 

Studi eksperimental 

laboratorium in vivo dengan 

desain randomized post test 

only control group yang 

menggunakan 24 ekor tikus 

Wistar yang dibagi menjadi  

kelompok yang diberi gelatin 

Pangasius djambal pada 

soket gigi insisivus 

mandibula kiri dan kelompok 

kontrol negatif tanpa 

perlakuan. Setiap kelompok 

akan dieutanasia pada hari 

ke-3 dan ke-7 untuk 

melakukan analisis ekspresi 

PDGF, VEGF, FGF-2, dan 

EGF dengan pewarnaan 

imunohistokimia, selanjutnya 

dilakukan analisis data. 

Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dengan 

pewarnaan 

imunohistokimia, 

terdapat peningkatan 

ekspresi PDGF, 

VEGF, FGF-2, dan 

EGF secara signifikan 

pada kelompok yang 

diberi gelatin 

Pangasius djambal 

dibandingkan 

kelompok kontrol 

negatif dan mencapai 

ekspresi tertinggi pada 

hari ke-7. 

4.  Chiquita dkk 

(2022) The 

expression of 

BMP-4 and FGF-

2 in Wistar rats 

(Rattus 

norvegicus) post 

application of 

gourami fish 

(Osphronemus 

goramy) 

collagen26 

Kolagen Studi eksperimental 

laboratorium in vivo dengan 

desain randomized post test 

only yang menggunakan 32 

ekor tikus putih jantan yang 

dibagi menjadi  kelompok 

yang diberi 30 mg kolagen 

sisik gurami pada soket gigi 

insisivus mandibula dan 

kelompok kontrol negatif 

tanpa perlakuan. Setiap 

kelompok akan dieutanasia 

pada hari ke-7 dan ke-14 

untuk melakukan analisis 

ekspresi BMP-4 dan FGF-2 

dengan pewarnaan 

imunohistokimia, selanjutnya 

dilakukan analisis data. 

Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dengan 

pewarnaan 

imunohistokimia, 

terdapat peningkatan 

ekspresi BMP-4 dan 

FGF-2 secara 

signifikan pada 

kelompok yang diberi 

kolagen sisik gurami 

dibandingkan 

kelompok kontrol 

negatif dan mencapai 

ekspresi tertinggi pada 

hari ke-14. 
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KESIMPULAN 

Kolagen yang berasal dari produk 

limbah ikan memiliki beberapa keunggulan, 

seperti bersifat biokompatibel, tidak berisiko 

menularkan penyakit, mudah diabsorpsi, dan 

memiliki komposisi asam amino yang serupa 

dengan kolagen sapi atau babi. Kolagen ikan 

mengandung asam amino yang berperan dalam 

mendukung penyembuhan luka, seperti 

mendukung proliferasi makrofag, fibroblas, 

dan epitel, sintesis kolagen, angiogenesis, dan 

kontraksi luka. Keunggulan dan kandungan 

asam amino dalam kolagen ikan serta 

pentingnya peranan kolagen dalam 

penyembuhan luka menunjukkan bahwa 

kolagen ikan berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan terapi tambahan untuk 

mempercepat penyembuhan luka pasca 

pencabutan gigi. Penelitian mengenai 

pemanfaatan kolagen ikan dalam penyembuhan 

soket pasca pencabutan gigi masih terbatas, 

sehingga masih diperlukan penelitian lebih 

lanjut mengenai potensi kolagen ikan dalam 

mempercepat penyembuhan soket pasca 

pencabutan gigi. 
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